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VERWENDUNG

o, BAUEN?

traditioneller und langlebiger Baustoff

verbessertes Raumklima durch warmespeichernde Eigen-
schaften und Regulierung der Luftfeuchtigkeit

gute Schallddmmung
wiedervendbar und angenehm zu verarbeiten

hohe Bindestarke und gute Verformbarkeit erméglichen viele
Verarbeitungsmoglichkeiten

regional verflugbarer Rohstoff ohne weite Transportwege

ressourcenschonendes und energiesparendes Verfahren (z.B.
im Vergleich zu Beton)

CHONCONCNONOMONC

keine Schadstoffbelastung und hautfreundliche Eigenschaften

\I//
=)= )Wl/ S@m/wl/@ql/bleibt ein Lehmhaus

ZUN angenehm kuhl.

)Wl/ wud,@i/ schiitzen die Lehmwande durch ihre

Feuchtigkeitsregulierung vor zu trockener Raumluft.
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’@‘ Diese Vorteile werden jedoch durch Klebstoffe vermin-
dert, die in der modernen Bauwirtschaft teilweise zur leichteren
Verarbeitung beigemischt werden. Deswegen sollte darauf geachtet

werden, M0GLICHST REINEN (,, UNVERGUTETEN") LERMVERPUTZ zu beziehen.
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’@‘ IR BEFESTIGUNG VON GEGENSTANDEN kénnnen normale
Kunststoffdiibel genutzt werden, insofern der Lehm bei der Trock-
nung ausreichend komprimiert wurde. Bilderrahmen kénnen wie
Ublich durch N&gel oder Span- bzw. Trockenbauschrauben aufge-
hangen werden. Zum Anbringen schwerer Lasten empfiehlt sich
eine starkere Verankerung der Diibel im Untergrund. AuRerdem
kann zur Verteilung von Druckspannung ein Holzbrett auf der
Wand aufgelegt oder darin eingelassen werden.

O elobasteffen

Der feinkriimelige S{}dm Mm,/ ist der ,schwerste” Lehmstoff.
Er erreicht nach dem Trocknen die hochste Dichte und wird aus
diesem Grund haufig zum Bau tragender Wandteile verwendet.

So gennanter /l»Uo“OLMM/ hingegen wird durch beigemischtes
Stroh , leichter”, kann dafiir aber freihdandig aufgebracht werden,
ohne, dass eine Schalung notwendig ist. Ahnlich zusammengesetzt

ist der SW(@(JM%, der Uberwiegend zur Ausfachung in Fachwerk-

hdusern genutzt wird. Dem jjﬂbﬁ,{&/ﬁm werden auBerdem haufig
Materialien wie Blahton beigemischt, um die warmedammenden
Eigenschaften noch zu verbessern. Fiir waagerechte Bauteile, etwa

Balkendecken, bietet sich die Verwendung einer jpﬁ»wfm[umq
an. Fiir den Verputz von Winden ist eine Vielzahl verschiedener

jgfimﬂﬁﬁ% auf dem Markt verfiigbar. Als geformte Baustoffe sind

dort auch i@ﬁm‘;‘(au/m und fpﬁm,ﬁmw zu haben.
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Stampflehm X X X
Wellerlehm X X
Strohlehm X X X
Leichtlehm X X X
Lehmschiittung X X
Lehmmortel X X X
Lehmsteine X X X X
Lehmplatten X X X

NIF DIE Jechuik YoMMT B AN
sshiden

¢ Anwendung v.a. flr Sanierungsar-
beiten, in der Denkmalpflege und
fir Vorrats- und Weinkeller (auf
Grund der wasserdampfdurch-
lassigen Eigenschaften)

¢ Verwendung von Stampflehm

e tragt auch Natursteinplatten oder
Ziegel

N

@ MEIR FESTIGKEIT erhalt der

Lehmboden durch Einlassen von Ol.

TV‘W Weinee nis.

.. STAMPFLEAN

e Anwendung bei Sanierungsar-
beiten als auch bei Neubauten
e ansprechende Asthetik

 WELLERLENM

.

¢ Anwendung fast ausschlieflich
bei Sanierungsarbeiten

e enthalt groBere Strohanteile als
Stampflehm

.. LEAMSTEINEN

e Anwendung Uberwiegend fiur die Er-
richtung von Innen-, aber auch von Au-
Benwénden

e v. a. als Sichtmauerwerk dsthetisch an-
sprechend

& Die Verwendung von HHMMORTH garantiert
bauphysikalisch und statisch die besten Ergebnisse.

_’@: Wihrend der Bauzeit ist WITTERUNGSSCHUTZ @

erforderlich. Bei AuRenwinden mindestens 50 cm So-
ckel dauerhaft spritzwassergeschiitzt ausbilden.



AUSEACHUNGEN

o Auffillen der Felder (Gefache) in
Fachwerksgebauden

e Anwendung v. a. bei Sanierung

e \erwendung von gemauertem
Lehmstein, feuchtem Stroh-/
Leichtlehm oder Wickelstaken

_ Vordem A USH\ (.H EN Dreikantleisten einsetzen. Beim
- ~ Ausfachen immer von oben (Decke) nach unten (FuRR-
= boden) arbeiten.

VORSATZSCHALEN

e zusatzliche ,,Innenschale” bei Wanden von zu geringer Starke

¢ \Verbesserung der Warmedammung, Winddichtigkeit und des Schallschutzes

¢ Verwendung von Lehmsteinmauerwerk, Vorsatzschalen aus Leichtlehm (feuch-
ter Einbau) oder Stapelschalen (trockener Einbau)
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LEMPUTZMORTEL

e Anwendung zur dasthetischen Gestaltung
und Verbesserung des Raumklimas

¢ Verwendung von grobem oder feinem Putz-
mortel mit oder ohne Farbpigmente bzw.
Anstrichstoffe

fir den Wandverputz im Innen- und vor Schlagregen ge-
schitztem AuRenbereich (nicht nur auf Lehmuntergriinden)

LERMTROCKENPUTZPLATTEN

o Ankleben ahnlich wie beim
Anbringen von Fliesen

STARENDECKEN

¢ Anwendung bei Sanierungen im Rahmen
von Reparatur- oder Ergdnzungsarbeiten

e Einschub oder Auflegen rostartig aufge-
bauter Staken mit Strohlehmbefillung

EINSCHUBDECKEN

¢ Anwendung wie Stakendecken

¢ bestehend aus Brettern, die auf Latten
aufgelegt oder in Nuten eingeschoben
werden und mit schweren Lehmsteinen
oder -schiittungen aufgefillt werden

DECKENAUFLAGEN

e Anwendung zur Verbesserung des
Schallschutzes und der Warmedam-
mung in Neubauten

e volle Sichtbarkeit der
bleibt bestehen,

¢ Auflage einer Brettschalung und schwe-
rer Lehmsteine

GEWOLBE

o flir ausgefallene Innenraumgestaltung
e als Tonnen-/Kuppelkonstruktion

Deckenbalken

DACHSCHRA GEN

e Anwendung im Sanierungsbe-
reich beim Dachgeschosausbau

WO FINDE [CH LEHMBAUBETRIERE UND LENMBAUSTORFE m taorers

Die Nestbauzentrale informiert auf ihrer Website umfassend Gber An-
bieter von Lehmbaustoffen und Lehmbaubetriebe

@ http://www.nestbau-mittelsachsen.de

WO KANN ICH MEHR ERFRHREN?

Dachverband Lehm e.V.
www.dachverband-lehm.de

Baukultur in Sachsens Dérfern
@ http://www.baukultur-in-sachsens-doerfern.de

LERMBATKURSE

Forderverein fiir nachhaltiges Bauen und
Wohnen

Lehmbauzentrum Blankenhain e.V.

Am Koberbach 32

08451 Crimmitschau
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Schwalben bauen Nester aus Lehm, den sie aus lehmreichen Pfiitzen
gewinnen und mit ihrem Speichel zu festen Klimpchen vermischen.
Nach dem Vorbild dieser kleinen, kilhnen Baumeister wurde in vielen
Kulturen Uber viele Jahrhunderte — -

hinweg formschon und faszinie-
rend vielfaltig mit Lehm gebaut.

Aktuell wird traditionelle Lehm-
bautechnik wieder in besonderem MaRe wert-
geschatzt, wenn 6kologisch vertraglichere und
regional verfligbare Baustoffalternativen gesucht

werden, die zugleich den heutigen baubiologischen Herausforderun-
gen gerecht werden. Dabei geht die Verwendung von Baulehm langst
Uiber die Sanierungsarbeiten in Fachwerkhausern hinaus. Je nachdem,
von welchem der vielen Vorteile von Lehmstoffen profitieren werden
soll (z.B. Verbesserung des Raumklimas) und je nach Art der durch-
zufihrenden BaumaRnahme (etwa dem Wandverputz oder einem
kompletten Dachausbau) kann zwischen einer Vielzahl moderner und
traditioneller Lehmbaustoffe und -zusammensetzungen gewahlt wer-
den.
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E Alle Lehmbaustoffe vereint ihre gute Verformbarkeit - sie werden

! durch die Aufnahme von Feuchtigkeit weich und harten im Laufe des
Trocknungsprozesses aus. Verschiedene (pflanzliche) Zusatze haben
u.a. Einfluss auf die Zug- und Druckfestigkeit oder die Fahigkeit zur
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